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RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

g RAPPORTO DI PROVA N. 245648/3519/CPD

Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sul
materiali da costruzione™

- D.M. 09/11/99 "Certificazione CE per Ie uniti da diporta”. . . . s s .

~ M. 04/08/94 “Carticarione GEE sulle macehing’. emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 “Certificazione GEE per pli 5 » " 5 "
appareschia gas”. , notifieato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD)

- D.M. 09/07/93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione”.

- D.M. 08/07/93 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattoli” . . . A .

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dei prodotti LuOgO ¢ data dl emISSione: Bellal‘la—lgea Marlna = Italla, 24/09/2008
nell'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore,

- D.M. 02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformita delle P 0
s pestzon et Committente: ALUSET S.A. - Lakka Kalogirou (Almyres) - 19100 MEGARA (AT-

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86 _
“Prove di reazione al fuoco seconda D.M. 26/06/84™ =

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86 T[KA) GreCla
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del
14/08/61"

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/85 con aut del 03/07/92 1 1
"gggse di res:tenza al fuoco sacr::?égrngrzgllz‘;: n?? del Data de“a rIChIeSta de“a prova: 23/05/2008
02/04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723",

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88

T UM B e Numero e data della commessa: 41398, 26/05/2008

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 “Immissione nell'albo dei
faboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle piccole e medie industrie”. - . -

- Protocollo n. 116 dal 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario Data del ricevimento del campione: 30/07/2008
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N ED490Y9Y".

- Decreto 24/05/02 "Certificazione CE di rispendenza della

conformita delle attrezzature a pressione” .

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformitd in materia Data dell, esecuzione della ]’)l‘ova H 3 0/07/200 8
di ernissione acustica ambientale per macchine e attrezzature”.
- Decreto 05/02/03 “Esecuzione delle procedure di valutazione

della conformita dell'equipaggiamento marittimo™

-GUAL 1256 dl 17710 Confcaaon O ug Oggetto della prova: Determinazione della permeabilita all’aria secondo la norma
ascensor -,

e sorat Gl e 0 ot UNI EN 1026:2001, della tenuta all’acqua sotto pressione
ENTI TERZI: cbati : e
oL statica secondo la norma UNI EN 1027:2001 e della resistenza
el T204/0n -Orgamemo i coheaBond 4 rOdOD" :

- SIT: Centro multisede n. 20 {Bellaria - Pomezia) per grandezze al carico del vento SCCO[IdO la norima UNI EN 1221 12001 2

termometriche ed elattriche.
- ICIM: "Prove di laboratario nell'ambito degli schemi di

Certifcazions i Prodoto” relative classificazioni secondo le norme UNI EN 12207:2000,

- IMQ: "Prove di laboratorio nel'ambito degli schemi di

- GNCSAAL Rcanoscmant g 5035 “abortora g b UNI EN 12208:2000 ed UNIEN 12210:2000 con EC del
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue”. . - v s
- (MQ-UNI: “Prove i aboratoro neffambito Gegli sciemi d 03/03/2004 alla UNT EN 12210:2000 su finestra con riferimento
Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluid lazione forzata” 4 ;
-GSHUNE“Proe abororo b anoiodegi scher alla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2006
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni

- KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivita termica
per materiali isolanti” ‘- z ; SEur
<1 prow d oo soneginan e oterio. | | uogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rossini, 2 - 47814 Bel-
chiusure ascuranti (antieffrazione) e serramenti™

& Ei;(;a"':_r-nve di laboratorio su casseforti e altrl mezzi di larla‘lgea Marina (RN) n Italia

- AENOR: "Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione” P = d l m = ne: . ~ . .

- VTT-Finlandia: “Valutazione della conformit ai fini della rovenienza dei ca plo €: Camp[onat() e fO['nltO dal Conlnllttente
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”

- C.C.LAA. Rimini: 26/01/04 “Verifica periodica dell'affidabilitd

metroogiea i siment metiel nmaternd commeco” | | demtificazione del campione in aecettazione: n. 2008/1992/A
PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione Italiana di Acustica.

- AIGARR: Associazione ltaliana Cendizionamento dell'Aria
Riscaldamento Refrigerazione.

- AICQ: Associazione Naliana per la Qualita.

- AIPnD: Associazione ltaliana Prove non Distruttive

- ALIF: Associazioni Laboratori Haliani Fuoco. . %

- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Indipendenti 1 1

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Denomlnaz“)ne del campione”.
AirConditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Saciety for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas.

- CTE: Collegio del Tecnici della Industrializzazione Edilizia. g A H e 2

il el Il campione sottoposto a prova € denominato “T-3807.

- EARMA: European Association of Research Managers and
Administratars.

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
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Wl presente Rapporto & Prova & rsciata in base alfAccreditamento // Foglio
s A R : Il presente rapporto di prova ¢ composto da n. 23 fogli. o 1di23

Campion? Sottoposto 2 prova.
i presente Rapporto di Prova non pub essera riprodotto parziaimen-
e, $abvo approvazione scritta del aboratorio.







(Relazione di calcolo n. 244040/3359/CPD del 3 1/07/2008) segue - foglion. 15di 15
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(Rapporto di prova n. 245648/3519/CPD del 24/09/2008)

segue - foglio n. 3 di 23
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(Rapporto di prova n. 245648/3519/CPD del 24/09/2008) segue - foglio n. 4 di 23
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(Rapporto di prova n. 245648/3519/CPD del 24/09/2008) segue - fogllo n. 6 di23
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(Rapporto di prova n. 245648/3519/CPD del 24/09/2008) segue - foglio n. 23 di 23
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Pertanto al campione in esame, costituito da una finestra scorrevole, denominato “T-380” e presentato dalla
ditta ALUSET S.A. - Lakka Kalogirou {Almyres) - 19100 MEGARA (ATTIKA) - Grecia, vengono attribuite

le classi di prestazione riportate nella seguente tabella.

Tipologia di prova Norma Norma Classe
di prova di classificazione

Permeabilita riferita alla superficie totale 3
all’aria riferita alla lunghezza dei giunti apribili | UNIEN 1026 | UNIEN 12207 2
in pressione finale 3
Permeabilita riferita alla superficie totale 3
all’aria riferita alla lunghezza dei giunti apribili | UNIEN 1026 | UNIEN 12207 3
in depressione finale 3

Tenuta all’acqua UNIEN 1027 | UNIEN 12208 5A

Resistenza al carico del vento UNIEN 12211 | UNIEN 12210 C3

[ risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nclle condizioni in cui la prova ¢
stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non pud essere considerato un certificato di conformita.

1l Direttore Tecnico 11 Direttore
ST, della Certificazione

%) . (Dott. Arch. Villiath Giorgetti)
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